
  

 

ＳＷＡＴ 
Surface Water Absorption Test 

曲面の測定にも対応可能 

コード及びチューブの接続を少なくし作業効率アップ 

従来型と比較してコンパクトになり持ち運びがラク 

測定位置が離れていても測定可能 
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既往の評価基準
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任意の測定時間による評価基準 

 

測定時間に応じた評価基準値（境界値）の提案 

測定時間 

tn（秒） 

① 良と一般の境界値 ② 一般と劣の境界値 

pn 

(ml/m2/s) 

Qn 

(ml) 

pn 

(ml/m2/s) 

Qn 

(ml)  

60 1.22 0.45 2.24 0.83 

120 0.76 0.61 1.43 1.16 

180 0.57 0.74 1.09 1.41 

240 0.47 0.84 0.90 1.62 

300 0.40 0.93 0.78 1.80 

360 0.35 1.00 0.70 1.97 

420 0.32 1.07 0.63 2.11 

480 0.29 1.13 0.58 2.25 

540 0.27 1.19 0.54 2.38 

600（既往の評価基準） 0.25 1.25 0.50 2.50 

 


